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Modifikácia povrchu plnív a chovanie zmesí

Bakalářská práce Bc. Zuzany Berkyové je prací, které nechybí žádná z požadovaných částí, jako je:

· Úvod, teoretická a praktická část

· Cíle diplomové práce, výsledky a diskuse, závěr

· Seznam použité literatury, symbolů, tabulek a zkratek

Hodnocení Diplomové Práce:

Diplomová práce je pěkně graficky zpracovaná. Teoretická část je zpracována kvalitně a vypovídá o znalostech pisatele. Cíle diplomové práce jsou definovány jasně a srozumitelně. 
Připomínky:
Dotazy:
Str. 42 – obr. 30 – jaký typ plniva je na obrázku?
Str. 55 - přesnost navážení uvádíte na 0,0001g. Je tak vysoká přesnost nutná?
Str. 69 – tab. 14 - v názvu se objevuje slovo koncentrace, ale čeho?

Str. 69 – jakým způsobem byla plniva modifikována? 

Str. 73 – proč je z grafu číslo 13 vypuštěn modifikátor dimethysulfon?

Str. 72, str. 73 – graf 11 a graf 13 – popis grafů je nedostatečný – Kalcinovany kaolín Filemon P05 modifikovaný různými činidly při koncentraci 10%. Ale jakými činidly?
Str.73 – ve své práci uvádíte modifikaci parafinovým olejem, nedošlo pouze k naředění systému?

Str. 79 – graf č. 20 – různé činidla?

Str. 79 – graf č. 21 – co je myšleno rozpouštědlem?

Str. 86 – graf 28 (a vyšší) – jsou jiného typu než předchozí sloupcové grafy. Proč?

Str. 92 – graf 33 – co je znázorněno na grafu? (dvě křivky – chybí legenda)

Klíčové dotazy:

I.

Jak byla plniva modifikována?
II.

Proč nejsou v grafech uvedeny směrodatné odchylky?
III.

Byly nejúspěšnější koncentrace vyzkoušeny přímo v elastomerní matrici?

Závěr:

V zásadě lze říci, že se jedná o poměrně kvalitně zpracovanou diplomovou práci s jasným zadáním a cílem. Experimentální část není náročná, čímž nechci nijak snižovat její kvalitu, ba právě naopak. Je v ní využito chemické podobnosti oleje a s běžnými typy používaných kaučuků. 
Jistým nedostatkem je však prezentace naměřených výsledků. Grafy jsou „ne-samo-vypovídající“. V některých případech je nutno vyhledat pomoc předchozí tabulky, v jiných případech však ani toto nestačí. Jak již bylo zmíněno, v grafech je absence směrodatných odchylek.  

Předložená práce splňuje všechny požadovaná kritéria.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:


B – velmi dobře
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