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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

SVAŘOVÁNÍ PLASTŮ
 (téma)



Diplomová práce Radka Buchty se zabývá problematikou svařování plastů. Zkoumaným výrobkem, z hlediska výroby a kvality svarů, byl třívrstvý sáček na balení porcované kávy, tzv. PODs. Tato práce byla zadána a zpracovávána ve spolupráci se společností KRAFT FOODS s.r.o. se sídlem ve Valašském Meziříčí.

Zpracovaná práce má rozsah 86 stran včetně 15 stran příloh. K práci je přiloženo CD s elektronickou verzí této práce.

V teoretické části práce diplomant v několika kapitolách popisuje problematiky svařování a balení v potravinářském průmyslu. V první kapitole v krátkosti shrnuje vlastnosti polymerů. Pokračuje popisem různých způsobů balení, kde se zaměřuje na plastové obaly a balení sypkých materiálů. Neopomíjí také zmínit ochranné funkce balení potravin. Dále se podrobně rozepisuje o problematice svařování polymerů. V následující kapitole hovoří o požadavcích na potravinářské obaly, jejich kontrole a hodnocení kvality, které adresně směřuje na hodnotící kritéria společnosti KRAFT FOODS s.r.o. Teoretickou část zakončuje popisem obecné hygieny potravin a zaměřuje se na systém HACCP využívaný společností KRAFT FOODS s.r.o. ve Valašském Meziříčí.

V praktické části práce si diplomant nejdříve jednoznačně stanovil cíle. V následujících kapitolách představil celý proces balení kávy. Od počátku, až hotovému výrobku, včetně použité balicí linky, kde se zaměřil na svařovací kleště. Podrobně popsal vybrané typy fólií ke zkouškám a zmínil hodnocení kvality sváru. 
Ke své práci měl diplomant využít pouze prostředků dostupných v samotné společnosti. K reálným testům bylo vybráno celkem osm odlišných typů fólií používaných na různé velikosti balení. U každé z fólií diplomant proměřil její vlastnosti: tloušťku, prodloužení a sílu při přetržení. V dalším kroku zjišťoval optimální teploty a tlaky svařovacích kleští přímo na výrobní lince pro jednotlivé typy fólií. Všechna naměřená data utřídil do tabulek a dle možností statisticky vyhodnotil. Jelikož zjistil, že současný stav věcí není dostačující, tak dle možností definoval doporučující podmínky svařování a navíc navrhl možné způsoby řešení tohoto nevyhovujícího stavu.

Bc. Radek Buchta pracoval samostatně, velmi iniciativně, svědomitě, s dobrou logickou návazností a prokázal schopnost řešení zadaného problému. Pravidelně konzultoval a řešil problémy vyskytující se v průběhu práce nejen s osobou vedoucího diplomové práce, ale také s odborníky z praxe. Využíval poznatků i vědomostí získaných studiem na vysoké škole a studiem odborné literatury použité při tvorbě této práce.

Diplomová práce splňuje všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm B – velmi dobře.





















Návrh na klasifikaci diplomové práce:		B – velmi dobře





								
						podpis vedoucího diplomové práce



     Ve Zlíně 		dne	24. května 		2010
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