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Bakalářské práce
Posudek bakalářské práce

broušení materiálů s využitím kubického nitridu boru
(téma)

Obsahem bakalářské práce je proces broušení brousicími kotouči s různým typem zrna (bílý korund a kubický nitrid boru) a monitorování složek řezných sil, jakosti broušeného povrchu v závislosti na technologických parametrech.
Teoretická část práce shrnuje poznatky z oblasti teorie broušení, doprovodných jevů při broušení, kubickým nitridem boru jako brousicím materiálem a jakostí povrchu. Pro rešeršní činnost autor využíval řadu literárních pramenů; tištěných publikací i internetových zdrojů, které ve své práci citoval. Parametry drsnosti v kap. 2.1 jsou uváděny podle neplatné normy ČSN 01 4451. Nejen v teoretické části se objevují formální chyby; počínaje stránkou „Zadání bakalářské práce“ přes nejednotné pojmy z oblasti materiálů (CNB x KNB) a technologie (brousicí, brousící, brusné), občasné pravopisné chyby v textu (str. 44- bylo celkem broušeny, str. 67- hodnoty … byli měřeny, atd.) a nesprávná symbolika veličin. 
Experiment bakalářské práce je zaměřen na měření složek řezných sil a parametru drsnosti Ra po broušení na rovinné brusce BRH 20.03F dvou ocelových a dvou plastových vzorků. Během experimentu docházelo ke změně technologických parametrů (hloubka řezu, posuvová rychlost) a brousících nástrojů. Výsledky jsou přehledně zpracovány ve formě sloupcových grafů. Statistické vyhodnocení je součástí elektronické tabulkové přílohy. Větší vypovídající hodnotu by mělo zanesení vypočtených nejistot do grafů v praktické části práce. Nedostatečně jsou popsány podmínky experimentu; rozměry vzorků, použití procesní kapaliny, broušení s vyjiskřováním a počet opakovaných měření.
Jiří Čop splnil všechny body zadání bakalářské práce. Kvalita zpracování praktické části je i přes výše uváděné nedostatky na velmi dobré úrovni. Práce splnila svůj cíl a její závěry jsou přínosné a dále využitelné.
Mám následující dotazy:

· Kubický nitrid boru jako druh brousicího materiálu se používá pro broušení jakých materiálů?

· Ve srovnání brousicího materiálu BN a Al2O3 je z hlediska naměřených výsledků významný rozdíl?

· Diskutujte vliv použití procesní kapaliny na sledované výstupní parametry při broušení za stejných podmínek, uváděných v bakalářské práci.

Práci doporučuji k obhajobě.
Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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