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Posudek diPLomové práce

vplyv technológie delenia materiálu na tvrdost v mieste rezu
 (téma)

Diplomant v teoretické části práce která čítá 47 stran uvádí popis a rozdělení konstrukčních ocelí. Zabývá se též nejrozšířenějšími metodami dělení ocelí a kovů a uvádí přehled metod používaných pro vyhodnocení tvrdosti. Teoretická část práce je zpracována velmi přehledně, věcně a je doplněna o užitečné a  aktuální poznatky z odborné literatury  a  www-stránek obsahově navazujících na zadané téma. Obsahuje jen menší množství formálních chyb a dává tedy výborné předpoklady k vypracování experimentální části práce.
V praktické části práce diplomant experimentálně vyšetřoval velikost ovlivněné vrstvy oceli při řezání laserem pomocí měření mikrotvrdosti. Hodnotil vliv řezu na oceli 14260, 12050, 11373, 11523. Z výsledků je patrné, že při řezu dochází k zakalení povrchové vrstvy, vznikající struktura je ovlivněna chem. složením oceli.  Drobnou výtku mám k počtu měření v povrchové vrstvě a k tomu, že není uvedeno, která plocha je vlastně laserem obráběná. Výsledná struktura oceli byla určena z výsledků tvrdosti, ale mohla být potvrzena také metalograficky . Zmíněné nedostatky, ale nesnižují výbornou úroveň práce, jak po grafické či odborné stránce.
             Celkově  konstatuji, že diplomant zcela splnil zadání diplomového úkolu. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A-výborně.
K diplomantovi mam následující dotazy:
1) V textu práce není zmíněna platná norma pro měření tvrdosti-postupoval jste při měření podle nějaké?

2) Vyskytuje se austenit v oceli za běžné teploty (str.75)?
3) Proč byly použity pro měření 3 hodnoty zatížení a jak si vysvětlujete, že výsledky se v některých případech liší?

4) Ve výsledcích uvádíte prům. odchylku- o co se jedná?

Návrh na klasifikaci diplomové práce: A-výborně
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