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příprava dutých předmětů pomocí vstřikovací technologie s využitím ztraceného jádra

Diplomová práce se zabývá přípravou dutých předmětů – výfukových tlumičů – vstřikováním         s využitím ztraceného jádra. Výroba tlumičů současnými technologiemi zahrnuje několik kroků, avšak užitím ztraceného jádra lze výrobu zjednodušit a daný produkt získat jednorázově. Diplomant se snažil ve spolupráci s firmou DuPont de Nemours navrhnout vlastní metodologii zpracovatelského procesu a experimentálně ji ověřit. 
Práce má celkem 56 stran, na kterých se kromě poměrně strohého textu nachází 45 obrázků, 2 tabulky a 1 příloha. Obsahuje pouze 22 odkazů na literaturu. Student mohl ve větší míře využít seznamu odborné literatury doporučené vedoucím diplomové práce. Nutno poznamenat, že práce je psána anglicky, což je velmi pozitivní. Nicméně, na druhou stranu naznačuje jistou potřebnost dalšího studia anglického slohu (např. str. 45 věta: „Injection speed starts at a speed of 60 mm/s to speed of 156 mm/s.“ nebo „...shown on Figure...“ místo „...shown in Figure...“)
Vlastní diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a experimentální. Teoretická část si vzala za úkol blíže seznámit čtenáře diplomové práce se základními pojmy jako jsou duté předměty, vstřikování obecně, plynem nebo vodou asistované vstřikování dutých předmětů a vstřikování se ztraceným jádrem. Ve druhé – experimentální – části jsou popsány vlastní postupy přípravy ztraceného jádra, samotné vstřikování a zhodnocení vytvořených prototypů. 
V experimentální části by si zasloužil více pozornosti popis experimentálních materiálů, např. jejich chemický vzorec, základní vlastnosti,  popř. dostupné materiálové listy a výrobce. Na straně 44 a 46 zmiňujete, že PBT je nevyztužený polymer, ale na dalším řádku píšete, že obsahuje 30 % skelných vláken, čímž si protiřečíte. 
Ráda bych se diplomanta zeptala:

· Můžete stručně popsat použité materiály – PBT a octan sodný, jejich strukturu, vlastnosti a použití?

· Prováděli jste nějaké zkoušky a srovnání vlastností tlumičů vyrobených pomocí ztraceného jádra a běžnou technologií?

· Máte představu, jaké jiné materiály by se daly použít na výrobu ztraceného jádra?
· Zkoušeli jste vstřikovat nějaké jiné polymery? V čem by spočíval největší rozdíl při vstřikování termoplastů a reaktoplastů?

· Dokážete odhadnout, jaké jsou zhruba náklady na tuto technologii v porovnání s běžným vstřikováním a zda by bylo možné ji tedy využívat průmyslově?
Závěrem tohoto hodnocení bych chtěla uvést, že práce byla patentována v Evropě a v Americe, což je velice pozitivní fakt. Nicméně, od diplomové práce bych očekávala kromě strohé  praktické formy také trochu více vědečtějšího přístupu s využitím různých fyzikálně-chemických metod pro hodnocení daných vlastností a v neposlední řadě výstižnou interpretaci výsledků. Dle mého názoru, v závěru by se už neměly vyskytovat obrázky a jejich komentáře, ale spíše shrnutí nejdůležitějších části práce.
I přes uvedené připomínky mohl konstatovat,  že všechny zásady pro vypracování diplomové práce byly v zásadě splněny a z tohoto důvodu navrhuji pro diplomovou práci stupeň klasifikace C – dobře.
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