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	Název diplomové práce:

	Vliv kvality povrchu na zatékavost polymerů ve formě


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:
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	1.
	Splnění zadání diplomové práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
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	7.
	Formulace závěrů práce
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Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce Bc.Hynka Dědka se zabývá problematikou toku polymerní taveniny, vlivu procesních parametrů a kvality povrchu tokových cest na délku zatečení.

Velmi kvalitně je zpracována literární rešerše s velkým množstvím použitých a citovaných zdrojů

Praktická část je zpracována přehledně, některé formulace výsledků jsou příliš obecné, bez kvantifikace dosažených výsledků( např" Nárůst není nijak značný, ale je patrný")

K práci mám následující připomínky:

-Obr 35, str.73 - údaj v grafu pro PS nesouhlasí s odpovídajícím údajem v tab.14

- Tab. 15, tab 17 uvdeno nesprávně "váha" místo hmotnost

- Tab 16 je uvedena jakost povrchu Ra.Nikde v textu jsem nenašel informaci, kdy, kde a na jakém zařízení bylo měřeno, či odkud jsou hodnoty převzaty.

- Uvádění jakosti povrchu na dvě desetinná místa není příliš vhodné ( str 81, 82, 84, Ra= 12,74) 



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Co vyjadřuje Ra a jak lze měřit

2. K čemu se vztahuje údaj o vstřikovacím tlaku? jedná se o tlak taveniny v dutině formy? V jakém místě bylo měřeno?



V Zlíně dne 23.5.2011








podpis oponenta diplomové práce
Posudek oponenta diplomové práce

Strana 2/2
Verze 20110510

