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	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
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	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
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	4.
	Popis experimentů a metod řešení
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	Komentáře k diplomové práci:

	

	Předložená diplomová práce Bc. Leoše Polky splnila zadání, rozsah jednotlivých částí práce je úměrný obsahu, zvláště teoretická část s popisem metod spektroskopie je podrobná, rozsáhlá je také příloha s naměřenými infračervenými a UV-VIS spektry vzorků.   
Práce je vypracovaná ve slovenském jazyce. Diplomant mohl věnovat větší pozornost konečné úpravě práce, je v ní dosti překlepů a zkomolenin, což ale celkově neovlivňuje srozumitelnost práce. Seznam literatury je obsáhlý, ale převažují odkazy 
na webovské stránky nad odbornou literaturou a všechny odkazy nejsou citovány v textu práce. 
V praktické části práce diplomant analyzoval vzorky polypropylénových filmů metodou 
IČ a UV-VIS spektroskopie při vertikálním a horizontálním umístění vzorků v přístroji. Výsledky z obou metod jsou vyhodnoceny s relevantními závěry buď použitelnými pro praxi 
(vyhodnocení  změny ve stupni krystalinity vlivem temperace dlouženého vzorku) nebo potvrzujícími strukturu polypropylénu.

Závěr práce je formulovaný poměrně stručně, podrobnější rozbor výsledků je v kapitolách 
u jednotlivých metod měření, kde také je nastíněn postup pro přesnou charakterizaci studovaných materiálů při dalším rozpracování daného tématu.  



	Otázky oponenta diplomové práce:

	  Je možné měřit metodou ATR kvantitativní IČ spektra?
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