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	Komentáře k diplomové práci:

	
Předložená diplomová práce (DP)  seznamuje s přípravou Ag-ZnO částicových plniv pomocí mikrovlného ohřevu a jejich následnou aplikací. Práce má rozsah 87 stran a je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části autor stručně seznamuje s pojmem nanočástice. Dále popisuje nanočástice ZnO a Ag. Následuje oddíl věnující se metodám mikrovlných syntéz a poslední kapitola dává přehled o metodách vhodných pro charakterizaci syntetizovaných materiálů. Autor čerpal informace z 62 literárních zdrojů a to jak časopisů, vědeckých knih i internetových odkazů. Na základě tohoto faktu lze studenta pozitivně ohodnotit za práci s cizojazyčnou literaturou. 

V praktické části autor popisuje použité experimentální mikrovlné zařízení použité k syntéze Ag-ZnO částic. Nechybí přehledný seznam připravených materiálů a postupy jejich přípravy.V následujících kapitolách se autor věnuje vyhodnocení struktury získaných částic Ag-ZnO pomocí SEM, EDS analýzy, XRD a infračervené spekroskopie. V oblasti rentgenové analýzy a infračervené spektroskopie lze vidět rezervy ve vyhodnocení dat. Nicméně je nutné si uvědomit, že tato oblast je značně interpretačně náročná a vyžaduje kromě znalostí i jisté praktické zkušenosti.

Z hlediska jazykového je práce na vysoké úrovni s minimem stylistických chyb(např. stř. 14 - …mají řadu unikátních vlastnosti…; str. 21, obr. 4 - chybí údaj o době reakce; str. 22 a 24 HMT a PVP - bývá zvykem, že při prvním použití zkratky se tato píše do závorky; str. 54, obr. 36  - …žádné množství draslíku.? (tabulka udává 0,15%); str. 63 …záření CuKI…; str. 74 - …byla příprava tytéž ZnO struktur jak v literatuře,…; str. 74 …uchytily nanočástic stříbra.). 
Závěrem lze shrnout, že DP splňuje požadavky na ni kladené a je doporučena k obhajobě.  
 



	Otázky oponenta diplomové práce:

	
1. Které maximum bylo použito pro vyhodnocení v tabulce uvedené na obr. 30-55? Proč 

    neuvádíte u grafů EDS hodnoty intenzit?

2. Máte nějaké vysvětlení proč v některých záznamech chybí maxima náležející Zn v oblasti 

   mezi 8-9 keV (např. obr. 32, 33, 34, 51)? 
3. V teoretické části hovoříte o 3 možných krystalických modifikacích ZnO. Pokusil jste se 

   je určit u Vámi syntetizovaných materiálů pomocí XRD analýzy?
4. Na str. 69 uvádíte, že FTIR spektra 1C, 2C a 2D jsou velmi podobná. Dále už ale 

    nerozvádíte jejich odlišnosti. Pokusil jste se na základě rozdílů FTIR spektr zhodnotit 

    změny v chemické struktře syntetizovaných materiálů?
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