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	Komentáře k diplomové práci:

	[bookmark: Text10]V předložené práci se autor zabývá povrchovou modifikací mikroplniv nanočásticemi pomocí mikrovlnné syntézy.  
Diplomová práce je přehledně členěná na teoretickou a praktickou. V teoretické části student obecně popisuje vlastnosti celulózy a její aplikace. Detailně se autor zabývá nanočásticemi stříbra a oxidem zinečnatým, metodami modifikace povrchu a především ovšem růstem nanočástic na povrchu celulózy.
Experimentální část je zaměřena na syntézy mikro a nano částic ZnO, stříbra popřípadě jejich kombinace pomocí mikrovln, ale i konveční cestou a následnou charakterizací připravených materiálů. Dále student zkoumá vliv způsobu přípravy, změnu reakčních činidel a změny koncentrace prekurzorů na výslednou strukturu nano či mikro částic a vliv na povrchové změny celulózy. Množství provedených experimentů a následně i zpracovaných dat je velmi velké, student sám syntetizoval materiály, sám si navrhl schéma experimentu, které poté diskutoval s vedoucím a dalšími kolegy; byly provedeny základní charakterizace metodami, které měl student k dispozici, a které se naučil a zvládl samostatně provádět - tj. SEM s EDXS a FTIR, zatímco měření XRD a přiřazení záznamu z databáze PDF-2 bylo prováděno na Ústavu inženýrství polymerů, jak je uvedeno v poděkování. Vyhodnocení snímků, EDX spekter a FTIR provedl samostatně, výsledky XRD se pak uplatňují v konfrontaci s literaturou. Část diskuse práce je sice poměrně popisného charakteru, ale to je přirozené vzhledem k šíři jejího záběru, použitým metodám a časovému omezení diplomové práce. Diplomant podal přihlášku k doktorskému studiu a ve výzkumu stále pokračuje. Bude provedena analýza prvkového složení i jinou metodou (objemovou), než spíše povrchovou a semikvantitativní SEM-EDX (pro konfrontaci s podíly krystalických fází) a analýza ESCA pro identifikaci vazebných poměrů složek, nakolik to bude schůdné. 
Diplomová práce splňuje všechny požadavky uvedené v zadání práce a byla odevzdána v termínu. Autor v rešerši používá původní literaturu, použil celkem 137 citačních zdrojů a jejich kvalita je vysoká. Text je logicky seřazen. Použitý jazyk je čtivý, bez větších chyb. Grafická úprava diplomové práce je opět na vysoké úrovni. 
Práce je výrazně nadprůměrná, jak co do rozsahu, tak i kvality. Student pracoval pilně a poctivě a jako vedoucí doporučuji tuto diplomovou práci k obhajobě s hodnocením A-výborně.       



	Otázky vedoucího diplomové práce:

	[bookmark: Text11]    






[bookmark: Text13]V e Zlíně dne 30. 5. 2013



								podpis vedoucího diplomové práce
Posudek vedoucího diplomové práce		Strana 1/3
Verze 20110510
image1.png
@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




