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Vliv různých typů polyethylen glykolu 

na vlastnosti plněných vulkanizátů

Práce se zabývá hodnocením vlivu molekulové hmotnosti polyethylen glykolu na vlastnosti gumárenských směsí a z nich připravených vulkanizátů. Polyethylen glykol v gumárenské směsi působí jako neionogenní povrchově aktivní látka, která zlepšuje interakci mezi hydrofobní kaučukovou matricí a hydrofilním povrchem některých plniv.

Cílem předložené diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši, připravit gumárenské směsi s polyethylen glykolem a vybranými hydrofilními plnivy a proměřit jak vlastnosti získaných směsí, tak i vlastnosti z nich připravených vulkanizátů.

Rešerše se zabývá složením kaučukových směsí a používanými přísadami. Podrobněji je zpracována problematika plniv se zaměřením především na plniva různé silikáty.

V experimentální části diplomové práce byla k hodnocení dvanácti kaučukových směsí (pro čtyři plniva a tři molekulové hmotnosti polyethylen glykolu) použita viskozita a navulkanizace Mooney, stejně jako stanovení vulkanizačních charakteristik na vulkametru. K hodnocení získaných vulkanizátů byla použita hustota, tvrdost, tahové chování, odolnost proti odírání, strukturní pevnost a odrazová pružnost.

Byly uvedeny výsledky a diskutovány dosažené hodnoty jak pro kaučukové směsi, tak i pro připravené vulkanizáty. Zadaný cíl diplomové práce byl splněn.

Diplomová práce přinesla řadu zajímavých výsledků, přestože z hodnot uvedených v tabulkách a grafech plyne, že vliv molekulové hmotnosti polyethylen glykolu v kaučukových směsích s různými hydrofilními plnivy není příliš výrazný.

Dotazy:

Str.10 :         Proč odkazy na literaturu nezačínají jedničkou?

Str.27:          Proč je zde průměrná velikost částic pro tvrdý kaolin větší? Str.30:          Skutečně se CaCO3 v přírodě nachází jako mletý vápenec?

Str. 37:         Jak se stanoví navulkanizace Mooney?

Závěr:

Hodnocená diplomová práce splnila zadaný cíl. Obsahuje rešerši a velké množství experimentální práce. Práce je přehledně zpracována.
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