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Tepelná odolnost PVC/jíl nanokompozitů

Nanokompozity ztužené jílovými materiály byly studovány nejprve pro polyamidové matrice a později i pro řadu dalších polymerních systémů. 

Nanokompozity s PVC matricí mají výjimečné postavení, protože PVC je materiál s poměrně nízkou odolností proti degradaci a mimo charakteristiky obvyklé pro jiné polymerní nanokompozity musí být zkoušena i odolnost proti termodegradaci.

Cílem předložené diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši, modifikovat vybrané typy jílů interkalačními a kointerkalačními činidly, připravit PVC nanokompozity s jejich obsahem a proměřit vlastnosti získaných materiálů.

Rešerše obsahuje přehled způsobů přípravy PVC a jeho základní vlastnosti. Podrobněji je zpracována problematika tepelné degradace PVC a jsou uvedeny i některé stabilizátory PVC. Zvláštní pozornost je věnována montmorillonitu jako nejdůležitějšímu nanoplnivu, polymerním nanokompozitům a jejich tepelné odolnosti. 

V experimentální části diplomové práce je popsán použitý postup modifikace montmorillonitů, příprava PVC směsí a příprava jílových nanokompozitů. Vlastnosti získaných PVC materiálů byly v práci hodnoceny na základě tří metod stanovení tepelné stability, migrace změkčovadel, termogravimetrie a zkoušek hoření.  Zadaný cíl diplomové práce byl splněn.

Dotazy:

Str.19:          Která oblast na obr.11 je pro většinu aplikací nejdůležitější?

Str.22:          Jaké požadavky musí splňovat látky stabilizující PVC?

Str.31:          Skutečně vzniká CO2 při zahřívání čistého MMT?

Str.49:          Je Cloisite Na+ skutečně přírodní montmorillonit?

Str.50:          Je Rovnice 2 logaritmus Rovnice 1?

Str.71:          Proč je derivace hmotnosti v Grafu č.25 téměř vodorovná?

Str.72:          Proč je osa X v Grafu č.26 a dalších v minutách označená 

                     Teplota?

Závěr:

Diplomová práce obsahuje dobře zpracovanou literární rešerši a velký objem pečlivě provedených laboratorních experimentů. Odborná úroveň práce je velmi dobrá.

                                                                                                   A – výborně 
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