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Předložená bakalářská práce představuje ucelenou studii zaměřenou na výrobu, strukturu, vlastnosti a použití kopolymerů etylenu a polárních komonomerů, konkrétně vinylacetátu, vinylalkoholu, kyseliny akrylové a metakrylové, v neposlední řadě zahrnuje také ionomery. Autorka nejprve seznamuje čtenáře se základními pojmy, definuje i pojem polymer, což mi přijde zbytečné, a dále uvádí jednotlivé typy kopolymerů. Následuje kapitola o výrobě a použití jak etylenu, tak polyetylenu. V další části práce se už věnuje konkrétním kopolymerům etylenu a polárních komonomerů. Zaměřuje se jak na jejich výrobu, tak i vlastnosti a použití. Uvádí také hlavní výrobce daných materiálů a jejich komerční názvy. V poslední části práce stručně srovnává vlastnosti jednotlivých kopolymerů a následuje závěr.

Práce je po obsahové stránce vyhovující, nicméně vůbec nezmiňuje současné trendy vývoje v této oblasti. Tomu také odpovídá seznam citací, kde nelze nalézt žádný odborný článek z mezinárodního časopisu. Citací je sice značné množství, celkem 49, avšak tvoří jej deset knih, troje skripta UTB a pouze jeden článek z Chemických listů. Zbylé odkazy, tedy 35, jsou internetové zdroje, většinou stránky firem vyrábějících dané materiály.

Nutné je také zmínit značné množství gramatických a typografických chyb, které do jisté míry snižují úroveň předložené práce. Autorka nejednotně používá značení obrázků a tabulek, někdy je v textu označí jako Obr. a Tab. a někdy jako obrázek či tabulka. Na většinu obrázků a tabulek vůbec není odkaz v textu. Dále bych autorce doporučila při tvorbě odborného textu používat spíše trpný rod, věty typu „Materiál nám přináší...“ působí spíše jako reklamní text.
Autorka na straně 12 uvádí, že IUPAC schválil označení eten v roce 1892, v roce 1979 pak učinil vyjímku pro zachování názvu etylen, avšak v roce 1993 určil za správný název etylen, ale přesto se název etylen používá dodnes. Tomu nerozumím a tyto informace jsem v uváděném zdroji nenašla.

Autorka v tabulkách i textu používá některé jednotky ve zkratkách a některé vypisuje celým názvem, např. v Tab. 1 působí podivně výraz ktun. Přikláněla bych se k zavedeným zkratkám.

Popisy obrázků 8–10 jsou neúplné. 

Na straně 16 autorka uvádí, že „Houževnatost LDPE je do -70 °C“. Tato věta není významově správná.

Konkrétní gramatické a typografické chyby neuvádím, je jich celá řada, jedná se zejména o interpunkci, používání spojovníků a pomlček, mezery, správné tvary některých sloves (můžou – mohou, atd.). V některých případech autorka uvádí komerční názvy materiálů velkým písmem a v některých malým, toto by bylo dobré sjednotit.

K obhajobě bakalářské práce mám dvě otázky:

1. Na straně 30 uvádíte, že ionomery se používají také jako aditiva do směsí. Můžete uvést konkrétní příklad, z jakého důvodu se ionomery takto používají?

2. Můžete uvést konkrétní příklady jednotlivých typů kopolymerů: alternující, statistický, blokový a roubovaný?

Celkově práci i přes zmíněné nedostatky hodnotím kladně, autorka splnila zadané téma a požadavky na něj kladené. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C – dobře.
Návrh na klasifikaci bakalářské práce: C – dobře
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Ve Zlíně, 27. 8. 2009
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