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Posudek Diplomové práce


porovnání mechanických a fyzikálních změn vlastností pvb při různých typech degradací


Předložená diplomová práce má za úkol zhodnotit mechanické a fyzikální změny vlastností PVB při různých typech degradací.

Práce má 73 stran. Teoretická část práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, jež poutavě popisují materiál, jeho vlastnosti, výrobu PVB fólie, degradaci a metody sloužící k hodnocení vlastností. Teorie je obohacena o řadu obrázků a chemických vzorců. Nicméně rešerše je založena pouze na 19ti literárních a internetových zdrojích.

Experimentální část práce je velmi rozsáhlá. Vzorky byly připraveny válcováním, lisováním a mícháním v hnětiči Brabender při různých procesních podmínkách. U vzorků byly měřeny tahové zkoušky, změny barevnosti, molekulová hmotnost, změny indexu toku taveniny, viskozimetrická měření, diferenciální termická analýza. Měření je obsáhlé, avšak diskuze množství výsledků poněkud nepřehledná.

Jazyková a formální stránka práce vykazuje dobrou kvalitu, objevují se zde pouze malé překlepy. 

K práci mám nicméně několik výhrad. Chybí literární zdroje u obrázků, na straně 15 je obrázek linky na výrobu PVB fólií popsán anglicky. V experimentální části postrádám u mechanických zkoušek statistické vyhodnocení. Na straně 55 popisujete v textu obrázek 22, přičemž se jedná o obrázek 25. Na str. 59 je graf popsán v českém textu anglicky. Literární odkaz [11] je nepřesně citován.

Přes všechny výhrady daná práce splňuje všechny požadavky zadání, proto ji doporučuji k obhajobě. Danou práci hodnotím B – velmi dobře.

Otázky:

1) Na straně 54 až 57 popisujete hodnoty indexu žlutosti u jednotlivých vzorků PVB při různých podmínkách přípravy. Jak si vysvětlujete pokles tohoto indexu při teplotě 130 °C? 

2) Podle zadání práce se máte pokusit odhadnout, kde by mohly připravené materiály najít uplatnění v praxi?

Návrh na klasifikaci diplomové práce:


B – velmi dobře
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