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podpis recenzenta 

Diplomová práce Bc. Lenky Mikulenčákové je velmi pěknou a ucelenou prací které nechybí žádná z požadovaných částí, jako je:

· Teoretická a praktická část

· Závěr

· Seznamy použitých zkratek, obrázků tabulek a příloh

Praktická část je velmi pěkně zpracovaná. Problematika je zpracována přehledně a srozumitelně. Jedinou výtkou může být několik anglických popisků v obrázcích. Nepřímo to však svědčí o využití zahraniční literatury při tvorbě této diplomové práce. 

V praktické části bylo srovnáno 18 přírodních kaučuků a 10 syntetických kaučuku BR přístroji RPA 2000 a na viskozimetru Mooney. 

Základními měřenými parametry byly: 

hodnota viskozity mooney

relaxace mooney


hodnoty kroutícího momentu S´, S´, S*, tgδ (RPA 2000)
Z výsledků jsou patrné rozdíly viskozit přírodních kaučuků jenž mohou mít vliv na jejich zpracovatelnost. Podobný trend se potvrdil i u syntetických kaučuků BR. Z diplomové práce je patrné, že relaxace mooney může být velmi užitečným parametrem pro posouzení „zpracovatelnosti“ eleastomeru. Práce má velký potenciál a zasloužila by si své pokračování v důkladnějším využití přístroje RPA. Tímto nechci v žádném případě znevažovat stávající měření, které si za cíl bralo maximálně využít dostupného zařízení viskozimetr Mooney. 
Dotazy a připomínky
· Proč byla jako srovnávací deformace vybrána hodnota 727,453%?
· Proč nebyla na přístroji RPA 2000 měřena také relaxace, neukázaly by tyto hodnoty také zajímavé výsledky?

· Při hodnocení vzorků na RPA 2000 byla nejmenší výchylka volena 0,7% , druhá nejmenší 66,768%,, 132,837% atd. Proč tedy takový skok mezi 1. a 2. hodnotou? Hodnoty výchylek je vhodné uvádět v logaritmickém měřítku, zvláště, jdou-li přes několik řádů. 

· V grafu č. 44 chybí, že je vynesen patrně pro NR kaučuky. 

· Zbytečné je vynesení ztrátového činitele  s přesností na šest desetinných míst. Některé hodnoty jsou zaokrouhlena na celá čísla (vada vznikla patrně vkládáním hodnot z excelu do programu word).
· Byl bych rád, kdyby bylo možné  identifikovat, které z uvedených kaučuků činí potíže při zprcování.
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