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Posudek bakalářské práce


(téma)

Biomediciální aplikace polysacharidů
Předložená bakalářská práce se zabývá biomediciálními aplikacemi sacharidů, konkrétně oxycelulózy, atelokolagenu a jejich směsí.

Práce obsahuje 33 stran teoretické části, kde autor zpracovává poznatky o polysacharidech, jejich strukturou a aplikací v biomedicíně, dále autor shrnul poznatky o celulóze a jejích derivátech a struktuře a složení kolagenu. Ve 12 stranách části praktické autor charakterizoval oxycelulózu, atelokolagen a jejich směsí pomocí metod UV-VIS, FT-IR a TG.

Celkově práce působí uceleným dojmem. Ve formálních výtkách je potřeba říci, že pro popis obrázku a grafů není použito formátování dle šablony Fakulty technologické jednotné formální úpravy vysokoškolských kvalifikačních prací. Dále u některých citací je použito jednou umístění citace za názvem kapitoly, jinde až na konci kapitoly. Obrázky 8 a 9 jsou převzaty zřejmě ze starší literatury, kdy pozadí těchto obrázků je žluté, zatímco u dalších již je použito překreslení. U popisku grafů v kapitolách 4.1 a 4.2 jsou zvoleny pro osu x popisky ve tváru název veličiny (tedy vlnová délka, vlnočet) a není použita zkratka veličiny, jako tomu je u osy y. V seznamu literuty u požitých zdrojů ve velké míře u monografií chybí kód ISBN.

Naproti tomu je potřeba vyzvednout, že práce není jenom rešeržního charakteru, ale že student také aplikoval své poznatky do praktických experimentálních měření. Jednotlivá měření zpracoval do příslušných závislostí s patřičným komentářem.

K doplnění by mohl student zodpovědět na dvě otázky:

1. Které nejvýznamnější společnosti vyrábějící oxidovanou celulózu mají zastoupení na Českém trhu.

2. Proč při měření FT-IR spekter byly oxicelulózy dvě bílá a žlutá a u ostatních měření nikoliv.

V předložené bakalářské práci byly splněny všechny body zásad pro vypracování, proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B – velmi dobře.

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
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