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(téma)

Vliv tixotropie na samoorganizační schopnosti biopolymerů

Předložená diplomová práce pojednává o samoorganizačních schopnostech vodných roztoků modelového polymerního systému 2-hydroxyethylcelulózy. Mezi vytyčené cíle patří sledování vzniku samoorganizovaných struktur ve vztahu k reologickým a viskoelastickým vlastnostem s důrazem na tixotropní chování roztoků. Míra tixotropního chování měla být diskutována vzhledem k teplotě aplikace, tepelné historii roztoku, koncentraci polymeru, střední molekulové distribuci a její distribuci.

Za tímto účelem byla zpracována přehledná řešeršní část diplomové práce, která na 34 stranách představuje všechny důležité oblasti a pojmy. Přitom vychází z 38 literárních pramenů. Tato část je zpracována velmi přehleně a pečlivě. Nicméně se podařilo autorce používat několik označení pro stejné veličiny (např. rychlost smykové deformace, rychlost smyku, smyková rychlost a smykové napětí, tečné napětí), což bylo jistě dáno používáním různé terminologie v různých literárních zdrojích.

V praktické části je nejprve popsána připrava materiálů a metody hodnocení jejich vlastností, dále následované prezentací výsledků s diskuzí. Objem dat, která tvoří oporu v diskuzi, ukazuje na obsáhlé a časově náročné provádění experimentů, které vyžadovaly i prokázání dostatečné laboratorní zručnosti. Výsledky jsou přehledně zpracované do grafů, doplněny fotografiemi samoorganizovaných struktur a obsáhle diskutovány v souvislostech studovaných parametrů a podmínek. Závěry jsou pak dobře a správně formulovány. Cíle, které byly v diplomové práci vytyčeny, se podařilo naplnit.

Dosažené výsledky představují ucelený soubor originálních dat a užitečné poznatky pro praktické využití, zejména v oblastech využívajících tvorbu filmů, jako jsou např. nátěrové hmoty. 

Pro diskuzi bych měl následující otázky:

1. Rovnice (10) na str. 11 se obvykle píše ve formě závislosti smykového napětí na rychlosti smykové deformace. Jakých hodnot pak bude nabývat exponent n pro jednotlivé typy kapalin?

2. Mění se tloušťka polymerních filmů v souvislosti s vytvářenými strukturami?    
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