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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce Bc. Jakuba Švehlíka "Studium reologických vlastností disperzních soustav na bázi polysacharidů" se zabývá měřením tokových charakteristik a následným vyhodnocením souboru derivátů celulózy a kyseliny hyaluronové. V úvodu jsou popsány jednotlivé deriváty celulózy a jejich chemické vzorce, případně jejich syntéza, což do úvodu nepatří. Dále citovaná literatura začíná v úvodu od čísla 13 (nutné je citovat od čísla 1 vzestupně). Citace nejsou mnohdy za citovaným textem, nýbrž až na konci kapitoly a nejsou ukončeny tečkou. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky viskozimetrie polymerních látek,  dále uvedené měřené roztoky a matematický popis chování nenewtonských kapalin - reologické modely. Tato část je velmi rozsáhlá a měla by obsahovat jen teorii, která se bezprostředně týká dané problematiky. V praktické části jsou uvedeny měřící techniky, použité materiály a jejich charakteristika a velké množství naměřených výsledků, které jsou uvedeny ve formě grafů a tabulek. Zcela v DP chybí kapitola "výsledky a diskuze", kde by měly být jednotlivé výsledky diskutovány, což je až v kapitole "závěr". Seznam citované literatury obsahuje jen 18 citací, což si myslím, že je málo vzhledem na rozsah práce. Diplomant naměřil velké množství dat, které zpracoval do tabulek a grafů, viz příloha DP. Diplomová práce je napsána velmi dobře, na dobré grafické i stylistické úrovni, proto doporučuji k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou "velmi dobře" =B=.


	Otázky oponenta diplomové práce:

	str. 92: Proč jste aktivační energii počítal z naměřených dat pro vzorek NC- 91110 při tak vysokých otáčkách 199,9 s-1? (Obr. 96)

Příloha 12: Ellisův model pro HY v 0,1M KCl. V tabulce jsou uvedeny limitní hodnoty viskozity a jejich chyba měření, která je větší než vypočtená hodnota.

Příloha 13: Jak byly vypočítány hodnoty Ea a jaká je její jednotka? 

str. 94: Jakou jednotku má limitní viskozitní číslo pro HY v 1M KCl uvedené v Příloze 2?
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