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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na užitné vlastnosti membránových materiálů. Předložená diplomová práce obsahuje 79 stran, je doplněna 21 obrázky a 35 tabulkami. Autorka diplomové práce cituje 17 literárních pramenů jak tuzemských tak zahraničních. 

Diplomová práce je členěna do následujících kapitol: 

·    úvodu,
· teoretické části, kterou uvádí subkapitola věnovaná teorii membrán, následují subkapitoly s výčtem a vlastnostmi současně dostupných membránových materiálů (Gore-tex, Sympatex, Drytex, Comfortex, G.T. Tex, Hydrotex). Za tímto přehledem následuje pojednání o možnostech nanotechnologie. Celkově můžeme zhodnotit vypracování literární rešerše po obsahové stránce jako zdařilé.  
· stanovení pracovních cílů odpovídá záměru diplomové práce. 
· v praktické části je popsána metodika a organizace měření vlastností membránových materiálů (pevnost v tahu, prodloužení při přetržení, propustnost pro vodní páry, odolnost proti rozvrstvení, ohybová odolnost), myslím si, že diplomantka mohla v této části více využít grafické dokumentace prováděných zkoušek. Diskuse výsledků je po formální stránce provedena přehledně, výsledky jsou prezentovány pomocí tabulek a grafů. Interpretace získaných poznatků není vždy formulačně bezchybná. Výsledky experimentu byly do jisté míry ovlivněny možnostmi vybavení laboratoře firmy Baťa a. s. 
· závěru, který shrnuje a srovnává zjištěné charakteristiky jednotlivých druhů membrán.

Autorka se dopustila několika nesrovnalostí ve formální úpravě diplomové práce, citaci literatury a chyb vzniklých pravděpodobně přepisováním diplomové práce (str. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38, 42, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 63, 64, 65). V práci nenalézám v textu odkazy na některé obrázky a tabulky, chybné značení aritmetických průměrů, neoznačené použité vzorce a grafy v neodpovídajícím fontu.

Otázky:

1. V teoretické části práce se zmiňujete o mikroporézních zátěrech, jakým způsobem se prakticky tato technologie provádí?

2. V závěru práce se zmiňujete o odlišnostech vašich zjištění od deklarovaných vlastností membránových vlastností materiálů. Mohla byste uvést a srovnat tyto rozdíly? 

 I přes některé nedostatky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako B velmi dobrou.
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