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Měření tvrdosti kovů

Bakalářská práce studenta Luboše Ošťádala má název Měření tvrdosti kovů. Téma práce je velmi aktuální a vychází z potřeb průmyslu, zabývající tepelným zpracováním kovů. 

Teoretická část má 51 stran a je zpracována velmi přehledně. Student využil celou řadu dostupné literatury a velmi podrobně popsal metody měření tvrdosti kovů. Ve své rešeršní práci se zaměřil nejen na samotný proces měření tvrdosti, ale také na typy tvrdoměrů a jejich historický vývoj. 
Ve vlastní experimentální části student popisuje výběr materiálu určeného pro zkoušky tvrdosti. Jedná se o ocel 14220, která byla pro tepelně a chemicko-tepelně zpracována (nitridace, povrchové kalení, cementace, zušlechťování). Pro tento typ materiálu byly zvoleny dvě metody měření tvrdosti kovů Rockwell a Vickers. U metody Rockwell zvolil student dva typy zkoušky tvrdosti a to HRC a HR45N s rozdílným zatížením. Provedl měření u pěti typů zkušebních těles (14220 – základní materiál, povrchově kalený, nitridovaný, zušlechtěný, cementovaný), kdy každé bylo měřeno 10 krát. Výsledky student v graficky zpracoval a vyhodnotil.
Student pracoval samostatně a iniciativně  na řešení své práce. K bakalářské práci nemám připomínky
Práce má praktický význam. Doporučuji na dané problematice intenzivně pracovat i nadále a rozvíjet ji. 

Bakalářská práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím
A - výborně.

Návrh na klasifikaci bakalářské práce:
A - výborně
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