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Posudek  diplomové  práce

odolnost   nanokompozitŮ  PVC/jÍL   proti   mikroorganismŮm


(téma)

Problematika nanočástic v poslední době zasahuje do celé řady vědních oborů, plastikářské technologie nevyjímaje. Plniva na bázi nanočástic mají za úkol zlepšit mechanické vlastnosti a v případě aplikace do PVC také snižovat  nežádoucí migraci změkčovadel. Předložená práce navazuje na výsledky diplomových prací v r. 2005 a 2006 (Kratina, Pokorná). Cílem  bylo stanovit změny biorozložitelnosti PVC po aplikaci přírodního  a modifikovaného (CLOISITE) jílu.

     Teoretická část (i počet literárních citací) je dostačující, zejména s přihlédnutím na zmíněné předchozí studie a koresponduje s obsahem práce. Experimentální část je podána velmi podrobně, což je u tohoto typu prací pochopitelné s ohledem na jejich pokračování jinými pracovníky.Snad jen stať o některých fyzikálních vlastnostech je zbytečná, protože se jimi (odolnost vůči otěru či hoření) se autor nezabýval. Schema na str. 27 je naopak šťastným řešením pro svoji názornost. 

     Biologická odolnost vůči mikroorganismům byla sledována v aerobním prostředí v uzavřeném respirometru (BIAL), modifikovaném Zahn-Wellensově aparatuře a v půdě. Stanovení odolnosti vůči plísním a abiotické testy doplňovaly zmíněné biotické pokusy. 

     Výsledková část je souhrnem velkého počtu výsledků, které autor ve svých měřeních získal. Protože takto modifikované PVC je učeno k výrobě podlahovin, požadavkem je nikoliv hledisko biologického rozkladu, ale naopak sledování biologické „odolnosti“ těchto výrobků. Biologická rozložitelnost polymerní matrice PVC výrobků všeobecně je dána rozkladem plniv a změkčovadel. To bylo dokázáno v případě použití dioktyladipátu, prakticky ve všech ekvivalentních testech. Co se týká vlivu plniv, přídavek C 30B  sice zlepšuje  mechanické vlastnosti výrobků,  ale snižuje jejich odolnost vůči mikroorganismům. Příčinou je vytěsňování změkčovadel z polymerní matrice. Z uvedeného plyne, že tyto nechtěné důsledky diskutovaných příměsí výrobkům vadí, ale na druhé straně mohou být kladným činitelem po  ukončení jejich  životnosti při degradacích za různých podmínek v environmentu (př. skládky aj.).

     Předložená diplomová práce  představuje solidní  výkon;  ke způsobu zpracování a závěrům nemám podstatných výhrad, protože i zadání bylo splněno v plném rozsahu.

. 

Otázky:

1) Dají se alespoň orientačně předpovědět možnosti optimalizace složení výrobků tohoto typu z dvou protikladných hledisek – vyhovující mechanické vlastnosti vs. biologická rozložitelnost?

2) Lze biologický rozklad při uložení těchto nanokompozitů v půdě (skládce)  nějakým ekonomicky nenáročným způsobem urychlit?
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