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Posudek dipLomové práce


(téma)

Vliv praní s účinky pracích prostředků u lepeného spodku obuvi  
Diplomová práce je vypracována na 53  stránkách textu a doložena  úctyhodnými 50 grafy v  přílohách 
1-4, tedy celkem 103 stran. Je složena ze dvou základních částí o 12 kapitolách, doplněných o úvod, závěr, seznam  použité  literatury, symboly a zkratky,  seznam obrázků a seznam tabulek a  zmíněných 
4 příloh –  50 grafů. V teoretické části, přiměřeně dlouhé, je zmíněno, vysvětleno a objasněno několik  základních pojmů ve vztahu k zadanému tématu, jako je proces praní, lepení, obuvi a výrobního způsobu a použití základních vrchových materiálů obuvi na bázi plastů. V praktické části je řešena otázka volby lepidla, charakteristika zkoušených materiálů, popisu vlastních zkoušek a naměřené hodnoty u vybraných vrchových materiálů ve spojení se spodkovými a naměřené hodnoty u skutečné obuvi. Pro zkoušky byly v prvním kroku zvoleny obtížněji lepitelné materiály a provedena jejich pečlivá příprava, slepení a  následné  zjišťování a  vyhodnocování   jejich hodnot soudržnosti jednak  za sucha 
a jednak po vyprání, přičemž vyprání probíhalo za použití tří různých pracích prášků. V druhém kroku pak proběhly obdobně zkoušky u skutečné  obuvi. Výsledky zkoušek prokázaly zcela zanedbatelné rozdíly v hodnotách soudržnosti nepraných a vypraných materiálů a navíc většina lepených spojů vykázala kohezní lom v líci použité koženky či poromeru. Diplomová práce je napsána a řešena s přehledem a pečlivostí, doložena velkým množstvím průkazných grafů a dokládá vysokou úroveň diplomanta.

Práci doporučuji k obhajobě. 
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